
artykuł firmowy

120 Praktyczna Szkoła Budowania

Gładzie
Do wyboru mamy dwie podstawowe 
kategorie gładzi: gotowe masy i gładzie 
w proszku, różniące się między sobą 
przede wszystkim składem i sposo-
bem przygotowania. Gładź w proszku 
to suchy proszek, zazwyczaj oparty na 
gipsie lub mieszance gipsu z innymi 
składnikami. Aby uzyskać gotową masę, 
wymaga dodania odpowiedniej ilości 
wody i dokładnego wymieszania, zapew-
niającego jednolitą konsystencję. Gotowa 
masa szpachlowa to produkt gotowy 
do użycia, dostępny w wiaderkach lub 
innych opakowaniach. Zazwyczaj oparty 
jest na specjalnych polimerach, gipsie 
lub mieszance różnych substancji. Nie 
wymaga dodatkowego mieszania ani 
przygotowania.

Wygoda i kontrola użytkowania
Gotowe masy szpachlowe z pewnością 
zapewniają wygodę użytkowania. Są goto-
we do użycia od razu po otwarciu pojem-
nika, co przekłada się na oszczędność 
czasu. Gładź w proszku wymaga nato-
miast dodatkowego odpowiedniego przy-

Jaką gładź szpachlową wybrać  
‒ gotową masę czy w proszku?

Gładź szpachlowa, niezbędny materiał budowlany do wyrównywania 
powierzchni ścian i sufitów przed malowaniem czy tapetowaniem, 
stanowi kluczowy element estetycznego wykończenia wnętrza. Wybór 
odpowiedniej gładzi staje się jednak wyzwaniem, zważywszy na 
różnorodność oferty dostępnych produktów. Odpowiedni dobór zależy od 
indywidualnych potrzeb, umiejętności oraz warunków danego projektu 
remontowego.
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gotowania, polegającego na wymieszaniu 
z wodą w odpowiednich proporcjach. 
Można ją dostosować do własnych prefe-
rencji, dobierając ilość wody i uzyskując 
bardziej gęstą czy rzadką konsystencję. 
To daje użytkownikowi kontrolę nad 
konsystencją masy. Gotowa masa, choć 
wygodna, może ograniczać możliwości 
dostosowywania konsystencji do konkret-
nych potrzeb.

Czas schnięcia
Czas schnięcia masy szpachlowej uzależ-
niony jest od rodzaju materiału, grubości 
nałożonej warstwy, temperatury i wilgot-
ności powietrza. Gotowa gładź szpachlowa 
z reguły schnie szybciej niż ta w proszku, 
co przekłada się na szybszy postęp prac 
remontowych. Czas schnięcia mas szpa-
chlowych z reguły waha się od 2 do 24 
godzin.

Wydajność
Wydajność może być kluczowym czyn-
nikiem, zwłaszcza przy większych projek-
tach remontowych. Gotowe masy szpa-
chlowe są zazwyczaj droższe w zakupie 
i mniej wydajne niż gładzie w proszku, 
jednak wymagają mniej nakładów pracy 
i doświadczenia. Jest to bardzo wygod-
ne rozwiązanie, które skraca czas pracy 
i zmniejsza ryzyko błędów. Gotową gładź 
możemy szczelnie zamknąć i użyć w póź-
niejszym czasie, natomiast rozrobiona 
gładź z worka nie nadaje się do przecho-
wywania.

Aplikacja
Producenci zalecają nakładanie gładzi 
sypkiej ‒ ręcznie za pomocą stalowej pacy 

lub mechanicznie. Gotowa masa posiada 
dodatkowe możliwości aplikacji za pomocą 
wałka, co niezaprzeczalnie przyspiesza pro-
ces nakładania masy na ściany. To rozwią-
zanie jest również idealne dla osób, które 
nie posiadają większego doświadczenia 
w tego typu pracach.

Marka Dolina Nidy oferuje obie katego-
rie gładzi, dając klientom szeroki wybór 
zgodny z ich preferencjami i potrzebami 
remontowymi. Przed dokonaniem osta-
tecznej decyzji zalecamy rozważenie 
aspektów takich jak budżet, doświadczenie 
oraz czas przeznaczony na prace remon-
towe. Oczywiście, warto podkreślić, że 
uzyskanie efektu gładkich i trwałych ścian 
jest możliwe zarówno przy użyciu gotowej 
masy, jak i gładzi w proszku, pod warun-
kiem przestrzegania zaleceń producenta.
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